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Introducdo

A fragao de tamanho cascalho (2-20 mm) ¢é raramente considerada em estudos
pedologicos, posto que ¢ em muitos casos composta por minerais primarios (i.e.,
remanescentes da rocha de origem) e a maioria das analises ¢ feita em amostras de solo
peneirado <2 mm. Contudo, em solos altamente intemperizados, o cascalho ¢ freqiientemente
formado por minerais secundarios, i.e., derivados da alteragdo de minerais primarios durante o
processo de pedogénese. Assim, o cascalho pode ser um indicador de condi¢cdes ambientais
prevalentes durante periodos passados de formagao do solo, com evidente importancia para a
interpretagdo de condigdes atuais. No entanto, a despeito da ocorréncia comum de cascalho
em Latossolos do Cerrado, ha poucos estudos sobre o assunto, que em geral versam sobre
ndédulos magnéticos ou lateritas. Este trabalho objetivou caracterizar diferentes tipos de
cascalho encontrados em um Latossolo representativo do Cerrado, com vistas a um melhor
entendimento dos processos de formagao destas fragdes e do solo em geral.
Material e Métodos

Amostras deformadas de solo até 1 m de profundidade foram obtidas de um Latossolo
argiloso, localizado no topo do interfluvio e ligeiramente mal-drenado, a 50 km N de
Paracatu-MG, como parte de um estudo sobre C organico sob Cerrado nativo e plantio de
eucalipto (Zinn, 2005). As amostras foram passadas em peneiras < 8 mm para analise de
distribuicdo de agregados estaveis em agua, quando nas fracdes 2-8 mm foram observadas
abundantes e variadas particulas de cascalho, que segundo F.S.B. Ladeira (informagao
pessoal, 2008) refletem processos do Tercidrio inferior a médio. O cascalho foi inicialmente

pré-classificado em 6 tipos morfoldgicos, em ordem decrescente de ocorréncia: 1) nodulos
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magnéticos, de cor negra ¢ forte atracdo ao ima; 2) nddulos ndao-magnéticos, visualmente
iguais aos anteriores mas nao atraidos pelo ima; 3) particulas vermelhas interna e
externamente, de forma variada; 4) particulas platiformes, de cor amarelada a ocre; 5)
particulas brancas, com superficie as vezes vermelha a ocre, de forma variada; 6) quartzo
conchoidal. Amostras representativas de cada tipo, exceto o 6, e de outros cascalhos atipicos,
foram analisadas por: a) difracao de raios-X (CuKa) de amostras moidas; b) susceptibilidade
magnética; c) micromorfologia em secdo delgada, apds impregnacdo em resina epoxi e
montagem em lamina, com uso de H,O; e ditionito para dissolugdo de 6xidos opacos de Mn e
Fe; d) microscopia de varredura de dispersdo eletronica, das amostras montadas nas laminas.
A hipotese formulada foi a de que cada tipo de cascalho deriva de processos genéticos
diferentes, com conseqiiente diferenciagdo em sua composi¢cdo mineraldgica e quimica.
Resultados e Discussdo

A Tabela 1 sintetiza os resultados da difratometria de raios-X do cascalho moido e da
argila (segundo Zinn, 2005, Fig. 4.2f) como referéncia, bem como da susceptibilidade
magnética. Conforme esperado, a cada tipo morfoldgico visualmente definido correspondeu
efetivamente uma diferente mineralogia, o que reforga a hipdtese de processos genéticos

especificos. Cada tipo morfogenético serd discutido em separado a seguir.

Tabela 1. Mineralogia e susceptibilidade magnética (y) da argila do solo e tipos de cascalho,
provenientes do horizonte B na profundidade de 90-100 cm.

Material Mineralogia Y, BF* v, AF

(ordem de intensidade de (10% kg) (10 kg)
picos de difracdo)

Argila C, 1, he, go,gi,v 57,3 452

Nodulos magnéticos Q, he, mh 817,2 882,6

Noédulos ndo-magnéticos HE, q, bi 11,5 10,9

Particulas vermelhas HE, q, ¢, go, gi 4,0 3,7

Particulas platiformes Q, i=c, go, he, a 4,1 3,1

Particulas brancas Q, exclusivamente 8,7 28,4

" Letra maiuscula indica o pico principal; letras mintsculas sdo picos secundarios em ordem decrescente de
intensidade. q=quartzo; c=caulinita; i-ilita; go=goethita; he=hematita; v=vermiculita aluminosa; mh=maghemita;
gi=gibbsita; bi=birnessita; a=anatasio.

*BF e AF = baixa e alta freqiiéncias de medigio, respectivamente 465 e 4.650 Hz.
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Nodulos magnéticos. A presenga de maghemita, mineral comumente formado pela
desidratacdo térmica da goethita em presenca de matéria organica (Bigham et. al; 2002; Viana
et al., 2007), confirma a origem pedogénica e natureza secundaria deste material. Nota-se,
contudo, a predominancia do quartzo, que em se¢do delgada mostra-se como uma matriz
densa de graos de areia intensamente impregnada por 6xidos de ferro (Fig. 1a). O mecanismo
mais plausivel para sua génese seriam multiplos ciclos de translocacio de Fe?', dissolvido em
outro ambiente ou sitio anaerdbico, para camadas deposicionais arenosas, conforme revisto
por Thomas (1994). Com a aeragdo neste material poroso, haveria a oxidagdo e precipitacdo
de espécies como goethita e ferridrita. A desidratacdo térmica e sintese de hematita e
maghemita pode ter ocorrido apds a fragmentacdo da camada que Thomas (1994) denomina
“ferricrete” (conceito diferente de laterita), resultando em noédulos ou pisolitos. Contudo,
alguns nddulos ndo mostram graos discretos de quartzo e parecem resultar da impregnacao de
matrizes microcristalinas ou argilosas. Os altos valores da susceptibilidade magnética (Tab.1)
devem-se ao comportamento ferrimagnético da maghemita.

Nodulos nao-magnéticos. A olho nu, estes nédulos sdo indistintos dos anteriores (para
ilustracdo, ver Viana et al. 2006, fig.3), de cor negra pronunciada devida a dominancia da
hematita. O aporte de Fe a matriz de quartzo microcristalino (Fig. 1b, visivel ap6s a remogao
do Fe com ditionito) provavelmente ocorreu em processo similar ao dos nddulos magnéticos,
sem contudo ocorrer transformacao posterior a maghemita. A presenca do 6xido de Mn
birnessita sugere mecanismos ciclicos de dissolucdo andxica/deposicdo aerdbica, similares e
talvez simultaneos aos ocorridos para os 6xidos de Fe, durante a formagao destes nodulos.

Particulas vermelhas. Mineralogicamente, este material se assemelha ao solo
circundante, o que o diferencia dos outros tipos de cascalho. Em secdo delgada (Fig. 1c),
apresenta-se como uma matriz provavelmente microcristalina, onde a impregnacao de 6xidos
de Fe ocorre em padrdo reticulado interno, ou como deposi¢do estratificada em macroporos
internos ¢ na superficie. Em relacdo aos nodulos magnéticos ¢ nado-magnéticos, pode
representar um estadio menos avancado de impregnagao e posterior evolugdo de 6xidos de Fe,

e ¢ o material que mais se assemelha ao conceito de laterita, neste caso fragmentaria.
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Particulas platiformes. Além da dominancia do pico de quartzo devido ao maior
tamanho dos cristais, a presenca importante de caulinita e ilita (mica do solo) sugere a
existéncia de ambiente de deposicdo siliciclastica: em secdo delgada (Fig. 2a), algumas
amostras mostravam extingdo paralela, sugerindo a orientagdo pronunciada destes
filossilicatos, que poderia ocorrer em um ambiente lacustre. Uma eventual secagem
permanente deste ambiente levaria a formacdao de solos com agregados laminares, que
mediante a cimentacdo posterior por 0xidos de Fe, se transformariam em cascalho platiforme
(de fato, muitos mostram-se opacos em se¢do delgada). E interessante notar que a importancia
similar da ilita e caulinita, em relacdo a dominancia da caulinita na argila do solo atual, sugere
um ambiente pretérito de menor intemperizacdo ou dessilicacdo limitada. A intensa
distribuicdo de potassio, mostrada pela dispersdo de elétrons (Fig 2b) confirma a importancia
da ilita (que contém cerca de 10% de K) no material.

Particulas brancas. A cor deste material sugeriu inicialmente nddulos bauxiticos, mas
a presenca exclusiva de quartzo, que no microscopio petroldgico (Fig. 1d) mostra auséncia ou
pobreza de graos discretos, indica que este material ¢ quartzo micro- ou criptocristalino, ou
ainda cimentado por SiO, amorfo. Conforme revisto por Thomas (1994), este material pode
ser formado a partir de quartzitos ou sob extrema evaporagdo, na presenca de SiO, provindo
da caulinizacdo de feldspatos em meio acido. Em secdo delgada (Fig. 1d), algumas amostras
mostraram-se impregnadas por 6xidos de Fe e Mn, que s6 pode ter ocorrido apds a formagao
do nddulo, conferindo aspecto e cor atipicos.

Conclusoes

Além dos cascalhos descritos acima, o quartzo conchoidal grosseiro sugere a
ocorréncia de veios intrusivos. Este material apresenta-se pouco alterado, mas ao mesmo
tempo, também ocorrem no perfil noédulos de quartzo extremamente intemperizado,
cimentados por 6xidos de Mn e Fe (Fig. 3a). A coexisténcia de todos estes tipos de cascalho,
formados por processos tdo diversos, indica distintos periodos e micrositios pedolédgicos, e
quase certamente a inversdo de relevo. Neste processo, as baixas posicdes na paisagem, que
outrora acumulavam solutos e sedimentos clésticos, apds sofrerem os processos de

cimentagdo por oxidos, hoje ocupam o topo da paisagem, por terem se tornado muito mais
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resistentes a erosdo que as antigas encostas de contribuicdo. Embora atualmente no topo da
paisagem, a textura muito argilosa do solo contribui para uma drenagem lenta, restringindo a
lixiviacdo de Si e de Mn (este tendendo a acumular-se em macroporos do solo, Fig. 3b) e
também resultando em relativamente alta fertilidade do solo (Zinn, 2005). Sabe-se que,
diferente de solos derivados de rochas primarias sob climas temperados, muitos Latossolos
tém como verdadeiro material de origem substratos ja bastante intemperizados. Neste sentido,
os resultados mostrados sugerem ainda que a variedade dos ciclos e materiais pedogenéticos
pode ser maior do que o sugerido por analises de solo ou pelos mapas geologicos.

Em micromorfologia tradicional, tanto o cascalho como o solo circundante ¢
amostrado e estudado a partir de amostras indeformadas e de orientagdo conhecida. Neste
trabalho, a amostragem de cascalhos individualizados a partir de amostras deformadas implica
em perda de detalhamento da inser¢do deste material no solo, mas por outro lado permite
muito maior controle e representatividade dos diferentes tipos de cascalho. Pesquisas futuras
deveriam incluir os dois enfoques, bem como datacdes radiométricas, para melhor
compreensao dos processos e produtos da génese destes solos.
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Flgura 1. a) nédulos magnéticos em nicois cruzados; b) nddulos ndo-magnéticos, nlcol
simples.

.’

Figura 1 (cont.). ¢) particulas vermelhas; d) particulas brancas, nicol simples.

I 1 mm 1

Figura 2. Particula platiforme em: a) nicois cruzados; b) dispersao de elétrons, espectro de K.
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Figura 3. Oxidos de Mn em a) nodulo de quartzo corroido; b) poros na matriz do solo, nicois
cruzados.



