
ES'IUOOculMIm E MICRIXiRAF'ImDEMl\DEIRASDA.AMAZCNIA (IV)

Célio Fran:is= MliqUes de MeIo (J:loIBRAPA/CPA'IU)

Joaquim Ivareir Ganes (EMBAAPA!CPA'IU)

can o cbjetivo de oferecer subsídios à indústria papeleira são estudadas, sco

o pento de vista químí.co e mí.croqáfí.co, 40 espécies de rradeiras ocoxrerrtes na rodovia

Transrrazônica e na Reserva Florestal de caxuana, no Estado do Pará. A análise química

permitiu concãuí.r que polpas can os mais elevados reniimentos deverão ser cbtidas can

as espécies Micran:lra elata (seringarana) , Nea><ythececladantha (abiurana goiabinha) t º
cotea sp (Louro canela), Piptadenia suaveolens (faveira folha fina), Palteria macrq:tly-

lia (abiurana cuti te) e Sloanea ni tida (urucurana} , AnaliSan:J.<>-seas características do

lúrnen, espessura da parede e coeficiente de flexibilidade, ccncluiu-se, tambén, que pa-

péis can boas resistências à airto-ruptura , estOlro e dcbras poderão ser fabricados can

as espécies Apeiba spp (pente de macaco) , Ficus insipida (caxingubarana), 0c0te3. glare-

rata (looro branco) e Park í.a ulei (faveira parkia coré) . O canprimento relativo, aliado

ao te= de celulose e ao oanprimento da fibra, permite antever os mais altos valores de

resistência ao rasgo para os papéis produzidos can as espécies Esc:h_ilera apacukata

(matamatã ci), Iaetia procera (pau jacaré), Manilka amazcnica (maparajuba) e Saocoglo -

tis guianensis (uc:hirana), eroora bens resultados taIrbém sejam esperados para as espé-

cies Aldina sp (macucu}, Lecythis usitata (sapcca íaj , Sterculia pruriens (ac:hic:há) e

Vantanea guianensis (acnuá) .
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